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PROTOKOL &. 040-069612

Méfeni a hodnoceni obsahu pfirodnich radionuklidd ve stavebnich materislech.

Zakladni udaje:
Objednatel: Technicky a zkugebni ustay Cislo vzorku: VZ 040 21 2793
stavebni Praha, S.p.
Adresa: pobocka Ceské Budéjovice Cislo vzorku TZUS ¢B:  VZ 020 21 1476
Nemanicka 441 Vzorek: Kamenivo 4/8
370 10 Ceské Budgjovice
ICO: 000 15679 Druh materialu: Stavebni kamen, stavebni vyrobky
z pffrodniho a umélého kamene
Vyrobna: KAMEN A PISEK s.r.o. Misto odbéru: Kamenolom Bor
Adresa: Linecka 277, 381 01 Cesky Krumlov Datum odbéru: 13.06.2021
Zakazka: Z 040 21 0051 Datum prijeti: 15.11.2021
Zakazka TZUS CB: Z 020 21 0012 Datum méreni: 29.11.2021

Povoleni k méfenf a hodnoceni obsahu pfirodnich radionuklidi ve stavebnich materiglech bylo udéleno Technickému a
zkusebnimu ustavu stavebnimuy Praha, s.p. - pobo&ce Teplice Rozhodnutim Statniho uradu pro jadernou bezpeénost ¢, J
§UJ_B/QPZI16533/2008 ze dne 15. 07. 2008 a s platnosti na dobu neuréitoy

Vysledek zkougky:
Zkouska: Méfeni a hodngceni obsahu pfirodnich radionuklidd ve stavebnich materiglech.
Zkusebni postup: Doporugeni SUJB 11/2017. Vzorek byl méfen ve standardni Marinelliho nadobé PO ustaveni radioaktivnj

rovnovahy detekénim systémem EMS-1 sh, v.&.: 9611, vyrobce EMPOS, s. r. o. Praha (scintilagni detektor
NaJ/Tl 50 x 50 mm, MCA 1256), ovéfeny podle Zakona o metrologii & 505/1990 Sb. - Ovérovaci list M| &.
1054-PS-50036-19 z 11. 12, 2019, platny do 31. 12. 2021.

Odpovédny pracovnik: Ing. Pavel Rub4s, Ph.D. (Rozhodnuti SUJB o udéleni opravnéni ZOZ &. j. SUJB/OPRIZ1914/2018)

Vzorek odebral: zastupce vyrobce, Pavel Klouzek (za TzUS CB)
Misto provedeni zkousky: laboratof zkusebny Teplice
Vysledky méfeni: Vysledky zkousky se vztahuji ke vzorku, jak byl pfijat. v nasledujici tabulce jsou uvedeny stanovené hodnoty

hmotnostni aktivity méfenych prirodnich radionuklidd a index hmotnostni aktivity ,I*, dle Vyhlasky 422/2016 Sp,
] Naméena hmotnostni
Pfirodni radionuklid aktivita ,,a“ Index hmotnostni aktivity ,,I (vypocet)
[Bqkg]
Ra-226 ara 20+5 0,57 + 0,17 ‘
| Th-228 an 24 +5 I = ax/ 3000 Bqkg™' + a rof 300 Bg'kg! + am/ 200 Bq-kgt |
| K-40 ak 1135 + 232 | izs 102, Vyhiasky SUJB ¢. 422/ 2016 sb,)

ZkuSebni zafizen:

Pouzité pﬁstroje__a méridla jsou ovéfovany a kalibrovany podie platného planu zkuSebny Teplice.
Hodnoceny vyslediu: '

Index hmotnostni aktivity nepFevy3uje hodnotu 1= 1, kterou stanovi vyhlaSka &. 422/2016 Sb. Ppro stavebni materigl

pobytovymi mistnostmi. Bylo pfuZiser pri; odle 6.2. Doporugen S'L'JJH*:OI’L‘ P
Vypracoval: /7 Sehvalll; 7

Ing. Pavel Rubas, Ph.D. {2
drzitel Z0Z, zkusebni technik-specialista, 18 ¢ ¢
1. statutdmi zastupce feditele podniku \£.% _ > Vedouci zkusebny
Vytisk &.:1 \% 2 ) > Teplice, dne. 29.11.2021
Tento protokol obsahuje 1 stranu a vydava sev 1 vytisku, N oy s s
Prohlasent: Vysledky zkouSek v tomto protokolu uvedené se vztahuji pouze ke zkouSenémy pfedmétu a nenahrazuji jiné dokumenty.
Bez pisemného souhlasu zkusebni laboratofe se nesmj protokol reprodukovat jinak, nez cely.
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