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Laboratof radionuklidd ¢ m: 113

PROTOKOL €. 040-065465

Méfeni a hodnoceni obsahu pfirodnich radionuklidi ve stavebnich materialech.

Zakladni udaje:
Objednavatel: KAMEN A PiSEK s.r.0. Cislo vzorku: VZ 040 20 2098
Adresa: Linecka 277 Vzorek: kamenivo 4/8
381 01 Cesky Krumlov Druh materialu: pisek, §térk, kamenivo a jily
ICO: S Misto odbéru: kamenolom Rejta
Vyrobna: kamenolom Rejta Datum odbéru: 12.05.2020
Adresa: --- Datum pfijeti: 07.09.2020
Zakazka: Z 040 20 0058 Datum métent: 01.10.2020

Cislo vzorku TZUS CB: VZ020200916
Povoleni k mé&feni a hodnoceni obsahu prirodnich radionuklidli ve stavebnich materidlech bylo udéleno Technickému a
zkusebnimu Ustavu stavebnimu Praha, s.p. — pobocce Teplice Rozhodnutim Statniho Gfadu pro jadernou bezpecénost &. j.
SUJB/OPZ/16533/2008 ze dne 15. 07. 2008 a s platnosti na dobu neurgitou

Vysledek zkousky:
Zkouska: Méfeni a hodnoceni obsahu pfirodnich radionuklid( ve stavebnich materialech.
Zkusebni postup: Doporu¢eni SUJB 11/2017. Vzorek byl méfen ve standardni Marinelliho nadobé po ustaveni

radioaktivni rovnovahy detekénim systémem EMS-1 sh, v.¢.: 9611, vyrobce EMPOS, s. r. 0. Praha
(scintilaéni detektor NaJ/TI 50 x 50 mm, MCA 1256), ovéfeny podle Zakona o metrologii ¢. 505/1990
Sb. - Ovérovaci list CMI &. 1054-PS-50036-19 z 11. 12. 2019, platny do 31. 12. 2021.
(Tato zkuSebni metoda byla zafazena do rozsahu akreditace v ramci aktualizace norem)

Odpovédny pracovnik:  Ing. Pavel Rubas, Ph.D. (Rozhodnuti SUJB o udéleni opravnéni ZOZ &. j. SUJB/OPR/21914/2018)

Vzorek odebral: p. Josef Spurny ( za TZUS CB )

Vysledky méfeni: Vysledky zkousek se vztahuji ke vzorku, jak byl pfijat. V nasledujici tabulce jsou uvedeny stanovené
hodnoty hmotnostni aktivity méfenych pfirodnich radionuklidd a index hmotnostni aktivity I, dle
Vyhlasky 422/2016 Sb.

Namérena hmotnostni
Pfirodni radionuklid aktivita ,,a“ Index hmotnostni aktivity ,,1“ (vypoéet)
[Ba-kg™]
Ra-226 aRa 29+7 0,58 + 0,15
Th-228 aTh 378 | = ax/ 3000 Bg-kg' + a ra/ 300 Bg-kg™! + a / 200 Bg-kg™'
K-40 ak 879 + 251 (viz § 102, Vyhlasky SUJB &. 422/ 2016 Sb.)

Zkus$ebni zafizeni:

Pouzité pristroje a méfidla jsou ovérovany a kalibrovany podle platného planu zkusebny Teplice.

Hodnoceny vysiledku:

Index hmotnostni aktivity nepfevySuje hodnotu / = /, kterou stanovi vyhlaska ¢. 422/2016 Sb. pro stavebni materialy uZivané pro stavby
s obytnymi nebo pobytovymi mistnostmi.
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Ing. Pavel Rubas, D 5
drzitel ZOZ a zpracovatel protokolu, Ing. Pavel Barto$
1 statutarni zastupce feditele podniku Zastupce vedouci zkusebny
Vytisk ¢.:1 Teplice, dne 01. 10. 2020

Tento protokol obsahuje 1 stranu a vydava se v 1 vytisku
Prohlaseni: Vysledky zkousek v tomto protokolu uvedené se vztahuji pouze ke zkouSenému pfedmétu a nenahrazuji jiné dokumenty.
Bez pisemného souhlasu zkusebni laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak, nez cely.
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